CEPRO OPRAVA HAVAROVANE ﬁ P
NADRZE 201/H211B

. - PROJEKT a.s.
SKLAD PHM TREMOSNA

OPRAVA HAVAROVANE NADRZE
201/H211B

SKLAD PHM TREMOSNA

D 2 PROTIKOROZNi OCHRANA

Revize List

D_2 PROTIKOROZNi OCHRANA | IP-20-0202-D2007 | O | 1/9




OPRAVA HAVAROVANE

@CEPRO NADRZE 201/H211B

SKLAD PHM TREMOSNA

|

PROJEKT a.s.

Obsah:

D.2.1 VO ..ottt
D.2.2 ZAKIadni POZAAAVKY ..............oummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e
D.2.3 Bar@VNE FESENI .....ccooiiiiiiiiiiii e
D.2.4 NAEroVY SYStEM ...
D.2.5 Ostatni prostiedky protikorozni ochrany
D.2.5 Bezpeénostni znaceni, ozna¢eni nadrze

DY R 111°) 1 20T OO

D_2 PROTIKOROZNi OCHRANA

IP-20-0202- D2007

Revize

0

List

2/9




OPRAVA HAVAROVANE i P

@CEPRO NADRZE 201/H211B PROJEKT a.s.

SKLAD PHM TREMOSNA

D21  Uvod

Natérové systémy fesi protikorozni ochranu ocelovych konstrukci, potrubi, nadrzi apod. v souladu s
pfisludnymi normami a internimi smérnicemi CEPRO, a.s..

Natérové systémy nefesi dalsi ochranné funkce jako ochranu pred pisobenim mikroorganismu, ochranu
proti vlivu chemikalii, mechanického namahani a ohné. V pripadé zvlastnich pozadavk( navrhne
zhotovitel zafizeni sam specidlni natérovy systém, ktery bude vyhovovat danym podminkdm provozu.

Natérové systémy neresi do¢asnou ochranu (transportni natéry, ochranu ukosl pro svarovani apod.).

Zhotovitel musi respektovat dale uvedené zdkladni pozadavky a technické podminky kladené na feseni
natérd a barevné reseni technologické ¢asti.

Pfi aplikaci zhotovitel musi respektovat pozadavky interni smérnice Zhotovitele. ,NATERY A
POVRCHOVA OCHRANA NOVYCH ZARIZENI, UDRZBA A OPRAVY NATERU".

Opravou nadrze dojde k nutnosti provedeni povrchové ochrany vsech novych ¢asti a na opravu
poskozenych natérl z titulu montaznich aktivit.

D.2.2  Zakladni pozadavky

Podle charakteru zatizeni, jeho rozmér(, podminek pro dopravu a skladovani na stavenisti a podle
podminek montadZe bude povrchova ochrana jednotlivych komponentll provedena nasledujicimi
zpUsoby:

o na hutnim materidlu (tj. trubkach, profilovém materidlu), ktery bude doddvan na stavbu bude
proveden konecny natére

o povrchy zafizeni uréené pro pfimy styk se stavebnimi prvky - beton, betonova mazanina atd.-
budou bez natéru.

o pouzité natérové systémy budou odpovidat korozni agresivité prostiedi i okolnim teplotdm

o findIni povrch bude dostate¢né odolavat mechanickému plisobeni odpovidajicimu provozu v
daném prostoru

o natérové hmoty budou odpovidat podkladovému materidlu, budou dostate¢né kryci, barevné
stdla, budou vytvaret stejnomérné vrstvy, pouZzita redidla budou bezpeénd a zdravotné nezdvadna.

D.2.3 Barevné reseni

Navrh barevného feseni technologické ¢asti dodrzuje ustanoveni norem, které se tykaji problematiky
barevného feseni. Zejména je nutné dodrZet barevné odstiny majici vyznam signalni, bezpecnostni a
pozarni dle normy CSN ISO 3864 tykajici se bezpe&nostnich znacek a tabulek. Barevné odstiny povrchd
potrubi je naznaceno dle protékajiciho media dle CSN 130072.

Barevné odstiny v ndvrhu barevného feeni jsou stanoveny pievazné s &islem odstinu dle CSN 673067-
Stupnice barevnych odstin(i a vzorkovnic odstin(.
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Barevné odstiny vrchnich natérd pouZivané v Cepro, a. s.

Zafizen( Néazev odstinu |Cislo odstinu |[Poznamka

Potrubi PHL venkovni Bila RAL 9003

Potrubi PHL vnitfni SvétleSeda RAL 7035

Potrubi rekuperace Hlinikova RAL 9006

Skladovaci tanky Bila RAL 9003

Ocelové konstrukce Svétleseda RAL 7035

Zebtiky,zabradli Signal.zluta RAL 1023

Elektromotory Azurova modf |RAL 5009 akceptuje se i barva vyrobce
Tocivé stroje Okenni Seda RAL 7040 akceptuje se i barva vyrobce
Armatury Azurova modf |RAL 5009 akceptuje se i barva vyrobce

Z hlediska bezpecnosti je nutno pouzit nasledujici schéma barev:

Predmét

Nazev odstinu

Cislo odstinu

Nebezpedné prekazky:

Zluta

RAL 1023

Zuzené profily

Zluta/Cerna - stfidavé pruhy

RAL 1023/9005

Nebezpecné nebo precnivajici ¢asti strojniho | Vystrazna oranzova RAL 2004
zarizeni (kryty rotujicich ¢asti)
PoZzarni zarizeni a sluzby: cervena RAL 3001

Podle provozni tekutiny potrubi oznacit barevné podle tabulky barevnych odstind a to bud po celé délce
potrubivrchnim barevnym natérem nebo vrchnim ochrannym natérem potrubi + barevnymi pruhy podle
tabulky barevnych odstin( v $ifce podle tabulky. Pro CSN 13 0072 Potrubi. Oznacovani potrubi podle

provozni tekutiny

Pruhy se zdsadné oznacuji potrubi ve vzdalenosti 150 az 500 mm od strojniho zafizeni, potrubnich
kfizovatek potrubnich mostd, armatur a pred a za prekazkami nebo sténami, kterymi potrubi prochazi.
Na rovném potrubi se oznacuje potrubi na nezbytné nutnych mistech, nebo pravidelné ve vzdalenostech

5az10m.
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D.24 Natérovy systém
NATEROVY POPIS PROSTREDI PRIPRAVA POVRCHU
SYSTEM
NSC.1 Natér vnitfnich ploch nadrze a jimky - vnitini strana plasté nadrZe do vySky 2 m (resp. 1. lubu)
SloZeni natérového systému: C5-l Odmasténi, omyti (vysokotlakou) vodou.
Abrazivni otrysk&ni na stupen Sa 2 %2 dle CSN 1SO 8501-
Dvouslozkovy, aminovym aduktem vytvrzujici fenolicko- epoxidovy specialni korozni | 1 s drsnosti povrchu odpovidajici BN 9a dle komparatori
nater s velmi dobrou prilnavosti a odolnosti vuci vysokym teplotam, | namahani, trvaly | Rugotest No.3 nebo ISO Medium (G).
vode a chemikaliim. styk s ropnymi | Odstranit prach vysatim nebo ofouknutim.
latkami
3 x 100 um
Zivotnost nad 15
let v pfipadé
otryskani
NS C. 2 Opravny natér vnéjSich ploch nadrze a jimky - vnéjsi strana plasté nadrze a prisluSenstvi - Zebfiky, ocelové konstrukce, zabradli, potrubi atd.

SloZeni natérového systému:

Zakladni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova, vysoce
nanasiva, epoxidova natérova hmota, ktera vytvrzuje do povlaku s
dobrou odolnosti v(i¢i abrazi a ropé. Minimalni teplota pro
vytvrzovani je -10°C. Minimalni obsah susiny: 72%, odstin zeleny.
Nominalni sucha tloustka filmu 100 ym

Podkladni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova,
polyamidovym aduktem vytvrzovana, vysokosusinova, vysoce
nanasiva epoxidova natérova hmota vytvrzujiciho do tvrdého a
pevného natéru i pfi nizkych teplotach. Natérova hmota musi byt
schvélena podle standard(i NORSOK M501 a ARAMCO. Minimalni
teplota pro vytvrzovani je -10° C. Minimalni obsah objemovy susiny:

72%, odstin svétle Sedy.

C4

mozné Ukapy
ropnych latek

Zivotnost nad 15
let

Odmasténi, omyti (vysokotlakou) vodou.

Mechanické ocisténi a obrouseni poskozenych a
prokorodovanych mist na PSt 3 podle CSN I1SO 8501-2
do pozvolného prechodu na ,zdravy“ nateér.

VSechny nepfilnavé vrstvy musi byt odstranény, pevné
prilnavy natér je nutné zdrsnit pro zajisténi prilnavosti
dalSich vrstev (jemny smirek - zrnitost 180).
Ocisténi od zbytkd necistot a prachu.
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Nominalni sucha tloustka filmu 100 ym

Vrchni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova, polyuretanova
natérova hmota vytvrzovana alifatickym izokyanatem s dobrou
stalosti barevného odstinu a lesku. Minimalni teplota pro
vytvrzovani je -10°C.

Nominalni sucha tloustka filmu 60 um

Celkem 260 um

v~

Natér vnéjSich ploch nadrze a jimky - vnéjSi strana plasté nadrZe a pfisluSenstvi - Zebriky, ocelové konstrukce, zabradli, potrubi atd.

SloZeni natérového systému:

Zakladni natér: dvouslozkova, vysoce nanasiva, epoxidova
natérova hmota, ktera vytvrzuje do povlaku s dobrou odolnosti v(ci
abrazi a ropé. Minimalni teplota pro vytvrzovani je -10°C.
Minimalni obsah susSiny: 72%, odstin zeleny.

Nominalni sucha tloustka filmu 90 ym

Podkladni natér: dvouslozkova, polyamidovym aduktem
vytvrzovana, vysokosusinova, vysoce nanasiva epoxidova natérova
hmota vytvrzujiciho do tvrdého a pevného natéru i pfi nizkych
teplotach. Natérova hmota musi byt schvalena podle standard(
NORSOK M501 a ARAMCO. Minimalni teplota pro vytvrzovani je -
10°C. Minimalni objemovy obsah susiny: 72%, odstin svétle Sedy.
Nominalni sucha tloustka filmu 90 um

Vrchni natér: dvouslozkova, polyuretanova natérova hmota
vytvrzovana alifatickym izokyanatem s dobrou stalosti barevného
odstinu a lesku. Minimalni teplota pro vytvrzovani je -10°C.
Nominalni sucha tloustka filmu 60 um

Celkem 240 pum

C3 Odmasténi, omyti (vysokotlakou) vodou.
Abrazivni otryskani na stupen Sa 2,5 dle CSN 1SO 8501-
Zivotnost: min. 1.

10 let Po otryskani povrch peclivé oCistéte od zbytk(l abraziva a
prachu.
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Natér vnitfnich ploch ocelovych konstrukei

Zakladni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova, vysoce
nanasiva, epoxidova natérova hmota, ktera vytvrzuje do povlaku s
dobrou odolnosti vic¢i abrazi a ropé. Minimalni teplota pro
vytvrzovani je -10°C. Minimalni obsah susiny: 72%, odstin zeleny.
Nominalni sucha tloustka filmu 100 ym

Podkladni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova,
polyamidovym aduktem vytvrzovana, vysokosusinova, vysoce
nanasiva epoxidova natérova hmota vytvrzujiciho do tvrdého a
pevného natéru i pfi nizkych teplotach. Natérova hmota musi byt
schvéalena podle standard(i NORSOK M501 a ARAMCO. Minimalni
teplota pro vytvrzovani je -10°C. Minimalni obsah susSiny: 72%,
odstin svétle Sedy.

Nominalni sucha tloustka filmu 90 uym

Vrchni natér aplikovany na montazi: dvouslozkova, polyamidovym
aduktem vytvrzovand, vysokosusinova, vysoce nanasiva epoxidova
natérova hmota vytvrzujiciho do tvrdého a pevného natéru i pfi
nizkych teplotach. Natérova hmota musi byt schvalena podle
standard(l NORSOK M501 a ARAMCO. Minimalni teplota pro
vytvrzovani je -10° C. Minimalni obsah susSiny: 80%, odstin dle RAL.

C4

prostredi
s trvalou vysokou
vlihkosti

Zivotnost nad 15
let,

Odmasténi, omyti (vysokotlakou) vodou.

Mechanické ocisténi a obrouseni poSkozenych a
prokorodovanych mist na PSt 3 podle CSN 1SO 8501-2
do pozvolného prechodu na ,zdravy“ natér. VSechny
neprilnavé vrstvy musi byt odstranény, pevné prilnavy
natér je nutné zdrsnit pro zajisténi pfilnavosti dalSich
vrstev (jemny smirek - zrnitost 180). Ocisténi od zbytku
necistot a prachu.

Trvaly kontakt s olejem

SloZeni natérového systému:

dvouslozkova, polyamidovym aduktem tvrzena epoxidova natérova
hmota,

2x 100um

Celkem 200 pm

C3

Zivotnost: min.
10 let

Peclivé odstrante olej a mastnotu vhodnym detergentem.
Soli a jiné necistoty odstrante ocisténim vysokotlakou
Cistou vodou. PoSkozené plochy peclivé oCistéte
mechanickymi nastroji na St 3 (ISO 8501-1:2007) (malé
plochy) nebo abrazivnim otryskani na min. Sa 2,
prednostné na Sa 2,5.

Odmasténi, omyti (vysokotlakou) vodou. Abrazivni
otryskani na stupen Sa 2 %~ dle CSN 1SO 8501-1.
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Po otryskani povrch peclivé oCistéte od zbytk(l abraziva a

prachu.
NS C.6 Na vlhké nebo zvlhlé povrchy pfi vysoké relativni vihkosti, opravny natérovy systém
SloZeni natérového systému: Peclivé odstrante olej a mastnotu vhodnym detergentem.
Soli a jiné necistoty odstrante ociSténim vysokotlakou
dvouslozkova, polyamidovym aduktem tvrzena epoxidova natérova ¢istou vodou. Mechanické ocisténi a obrouseni
hmota poskozenych a prokorodovanych mist na PSt 3 podle
4 x 80 um CSN IS0 8501-2 do pozvolného pfechodu na ,zdravy“
natér. VSechny nepfrilnavé vrstvy musi byt odstranény,
Celkem 320 pm pevné prilnavy natér je nutné zdrsnit pro zajisténi
prilnavosti dalSich vrstev (jemny smirek - zrnitost 180).
Ocisténi od zbytk( necistot a prachu.
Mokry povrch - voda, ktera se stoji na povrchu nebo
vyskytuji se kapky vody musi byt odstranény.
Vyskyt stojici vody nebo vodnich kapek na natfreném
povrchu bezprostfedné po naneseni natérové vrstvy
mU0ze mit za nasledek vyblednuti barvy.
NSC.7 Oprava Zarové pozinkované oceli bez dalSi povrchové Upravy

SloZeni natérového systému:

jednoslozkova, rychleschnouci fenoxylova natérova hmota s
vysokou molekularni hmotnosti a vysokym obsahem zinku
2x 40um

Celkem 80 pum

Zivotnost: min.
10 let material abrazivnim otryskanim nebo mechanickym

C3 Peclivé odstrante olej a mastnotu vhodnym detergentem.
Soli a jiné nedistoty odstrante o¢iSténim vysokotlakou
Cistou vodou. Odstrante veSkerou korozi a uvolnény

ocisténim. Odstrante zbytky prachu.
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D.2.5  Ostatni prostiedky protikorozni ochrany

Prostfedkem korozni ochrany je i odpovidajici konstrukéni provedeni umoznujici obnovu natérQ a
usnadnujici odtok vody ze zafizeni.

D.2.5  Bezpec¢nostni znaceni, oznaceni nadrze

Nadrz bude pred uvedenim do provozu oznacena v souladu se Z.¢.309/2006 Sb. - Zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a NV.¢.591/2006 Sb. — Nafizeni vlady o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, se zvlastnim
zamérenim na docasna elektrickd zafizeni, kabelové rozvody, zabezpecovani vykopovych praci,
bezpecnost prace ve vyskach a bezpecnost prace v dosahu stavebnich stroja.

Nadrz bude pred uvedenim do provozu vyznacena vystraznymi a zakazovymi bezpecnostnimi znackami
dle NV.¢. 11/2002 Sb. - Naftizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald.

Pfed uvedenim do provozu prekontrolovat oznaceni nadrze dle CSN 65 0201.

D.26  Piilohy

Smérnice Zhotovitele. ,NATERY A POVRCHOVA OCHRANA NOVYCH ZARIZENi, UDRZBA A OPRAVY
NATERU“.
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